TABLA RESUMEN DE ENSAYOS

PROYECTO: CONSTRUCCION ESCUELA DE MADERAS
FECHA: MARZO DEL 2018
PERF.| PROF. W LP LL IP |USCS | Pasa e PUH PUS qu
(m) T200 |aprox.t/m3| t/m3 |(kg/cm2)
1 1,0 67,98 1,7
1 2,0 55,43 1,4 |1,49 0,86 1,03
1 3,0 73,64 1,9 1,80 1,16 1,94
1 4,0 59,81 15
1 4,5 85,21 2,2 1,63 0,88 1,38
1 5,0 66,96 1,7
1 5,5 64,73 1,7 1,72 1,05 1,51
2 1,0 68,40 1,7
2 2,5 67,25 1,7 1,60 0,93 1,00
2 4,0 72,87 1,9 1,45 0,84 0,65
2 5,0 69,28 57,3 | 71,00/13,73 MH |54,20%| 1,8 1,40 0,83 0,56
3 1,5 83,86 2,1
3 2,5 74,69 1,9
4 1,2 78,36 2,0
4 2,5 64,83 1,7
4 4,0 60,04 1,5
5 1,5 68,87 1,8 1,42 0,82 0,50
5 3,0 77,97 2,0 1,60 1,09 0,88
5 4,5 72,49 1,8
5 5,0 64,63 1,6 1,60 0,97 1,059
5 6,0 63,00 1,6
6 1,0 63,25 1,6
6 4,0 81,47 2,1
6 5,0 58,76 15
6 5,5 74,53 1,9 1,54 0,88 1,14
7 1,5 61,00 1,6
7 4,0 116,09 3,0
7 5,0 75,00 1,9
7 6,0 68,00 1,7
8 1,0 62,00 1,6
8 2,0 74,53 654 | 71,5 | 6,15 MH |58,15%]| 1,9
8 3,0 70,00 1,8
8 5,0 69,28 1,8 1,40 0,83 0,56
9 1,0 59,00 1,5
9 3,0 60,50 15
9 5,0 74,88 1,9
MEDIA 70 | 61,32 | 71,26 | 9,94 1,79 | 1,55 0,93 1,02
STDMOD 11 0,27
N 36 | 2,00 | 2,00 | 2,00 36 12,00 12,00 12,00
ERROR 3,1 0,1
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